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    日期：   2019/07/29            

本富企業有限公司 

彰化縣埔心鄉太平路 571 巷 87 號    

 

以下測試樣品係由客戶所提供及確認: 

產品名稱: 安心 kidgro 瑞寶墊 

收樣日期: 

測試時間: 

2019/07/19 

2019/07/22 – 07/29 

 

我們依照客戶的要求,根據客戶送交之樣品進行測試結果如下： 

測試要求: 

CNS 15493 拼接塑膠地墊之安全要求(修訂公佈日期 104 年 4 月 17 日) 

- 章節 5.4 甲醯胺含量 

 

測試方法/結果:   -- 詳附頁 -- 
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測試方法/結果:                   
章節 5.4 甲醯胺含量 

參考 CNS15493 章節 7.8 甲醯胺含量試驗方法，以氣相層析質譜儀(GC-MS)檢測. (修訂公佈日期 104

年 4 月 17 日) 

測試項目 CAS NO. 單位 偵測極限值
測試結果 

規範限值 
1 

甲醯胺 000075-12-7 mg/kg 5 40.2 不得超過 200 mg/kg

 

測試部位: 
1. 藍色泡棉。 

 

備註： 

1. mg/kg = ppm; 0.1% =1000 ppm 

2. 化學測試係由超微量工業安全實驗室進行分析。 

 

 

樣品照片 

 
** 報告結束 ** 

 


